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Lateksowa farba do wnetrz, matowa marka fimy sievert

tatwa w aplikacji o szlachetnej matowej powtoce. Biata lub barwiona w systemie quick-mix ColorSelect

o dobrze kryjaca

¢ odporna na szorowanie na mokro wg EN-13300: klasa 1

o stopien potysku: mat

o produkt przeznaczony do barwienia w systemie quick-mix ColorSelect — dostepna w dwach bazach
baza 1 (biata) mozna stosowac¢ niebarwiong
baza 3 koniecznos$¢ barwienia w systemie quick-mix ColorSelect

ColorSelect J

Zastosowanie: by quick-mix

e do wykonywania powtok malarskich wewnatrz pomieszczen

e przeznaczona do malowania $cian i sufitbw wnetrz mieszkalnych, biurowych, uzytecznosci publicznej, w obiektach szkolno-
wychowawczych, stuzby zdrowia, ustugowych, produkcyjnych w tym w branzy zywnosciowej (bez bezposredniego kontaktu z zywnoscia)
oraz w hotelach

e do malowania podtozy takich jak: tynki gipsowe, gtadzie gipsowe, szpachle dyspersyjne, tynki wapienno-cementowe, ptyty gipsowo-
kartonowe, podtoza betonowe, istniejgce - stabilne powtoki malarskie

e do malowania powierzchni sufitowych w obiektach komercyjnych z widocznymi instalacjami

Jakos¢ i niezawodnos¢:

e pod statg kontrolg jakosci zgodnie z ISO 9001

e podlega barwieniu w systemie quick-mix Color Select

e produkt posiada Atest Higieniczny PZH

e mieszanka najwyzszej jakos$ci zywic, pigmentéw, wypetniaczy oraz dodatkéw uszlachetniajgcych i zabezpieczajacych

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych przyczepnos$é. Przed nanoszeniem farby podtoza
chtonne, pylace, piaszczace oraz porowate nalezy zagruntowac preparatem quick-mix UG lub quick-mix 4G (dobdr odpowiedniego $rodka
gruntujgcego zalezy od rodzaju podtoza i jego kondycji). Okres wysychania preparatu gruntujgcego wynosi ok. 2-3 godzin. Nienosne powtoki
malarskie nalezy catkowicie usung¢, natomiast powtoki malarskie btyszczace, stabilne nalezy zmatowi¢ poprzez przeszlifowanie i nastepnie
odpylié lub zmyé woda z dodatkiem preparatu czyszczacego. Swieze tynki cementowo-wapienne mozna malowaé po uplywie ok. 3-4
tygodniowego okresu sezonowania, tynki gipsowe po ok. 2 tygodniach, natomiast tzw. ,suchg zabudowe" bezposrednio po przeszlifowaniu,
odpyleniu i zagruntowaniu.

W przypadku porazenia podtozy przez mikroorganizmy takie jak glony oraz grzyby-plesnie zalecamy wykonanie w pierwszej kolejnosci
ekspertyzy mykologiczno-budowlanej, ktora okresli przyczyny porazen biologicznych, ich rodzaj oraz precyzyjnie opisze zalecenia
wykonawcze. Kluczowym elementem odgrzybieniowych powierzchni powinno by¢ usuniecie przyczyn zawilgocenia podtoza. Przed aplikacja
preparatu grzybobdjczego podtoze nalezy oczyscic, a nastepnie zneutralizowaé preparatem APE zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie
technicznej preparatu APE. Przygotowanie podtoza ma wptyw na ostateczny wyglad powtoki malarskiej i zuzycie farby.

Przy wyborze koloréw intensywnych wybarwionych w farbie Latex M baza 3 np. zétty, czerwony zaleca sie kolorystyczne przygotowanie
podtoza poprzez przemalowanie go jasniejszym kolorem o zblizonej barwie wykonanej w farbie Basic Kolor lub w farbie Latex M bazie 1.

Aplikacja:

Przed przystgpieniem do malowania farbe nalezy doktadnie wymiesza¢. Naktada¢ watkiem malarskim sznurkowym o dt. runa 12/15 mm.
Dopuszcza sie takze naktadanie farby pedzlem lub natryskiem metodg airless np. GRACO GX 21, 390 PC, dysza LP 521, ci$nienie robocze 150
bar. Farbe mozna rozcienczy¢ do pierwszego malowania max. 5% woda. Ostateczng warstwe nanosic bez rozcienczenia.

llo$¢ warstw:
baza 1: minimum 2 warstwy
baza 3: minimum 2 warstwy, w zaleznosci od koloru farby (patrz. przygotowanie podtoza intensywne kolory).

Przed zastosowaniem nalezy upewni¢ sie, czy wyréb barwiony pochodzi z jednej partii produkcyjnej. Jezeli nie, nalezy wszystkie opakowania
wymieszaé ze sobg w celu unikniecia réznic w odcieniach koloru. Pojemniki farby tego samego koloru o réznej objetosci, mieszaé ze sobg
dolewajac zawarto$¢é mniejszego opakowania do wiekszego.

Zuzycie:

0Ok.110ml/m? w zaleznosci od rodzaju podtoza przy jednokrotnym malowaniu. Zuzycie farby zalezy od rodzaju podtoza, sposobu aplikacji,
warunkéw temperaturowych oraz wilgotnosciowych podczas naktadania powtoki malarskiej.

Temperatura stosowania:

Temperatura otoczenia, farby i malowanej powierzchni powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.
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Czas schniecia:

W temperaturze 20°C + 2°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 65%, kolejng warstwe mozna naktadaé po ok 2 godzinach
po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy. Chtonnos$¢ podtoza, temperatura oraz wilgotnos¢ powietrza w malowanych pomieszczeniach
majg znaczacy wptyw na tempo wysychania produktu.

Czyszczenie narzedzi:

Narzedzia przemy¢ w czystej wodzie.

Przechowywanie:

Produkt wodorozcienczalny, chroni¢ przed mrozem i nastonecznieniem. Przechowywacé i przewozi¢ w fabrycznie zamknietych opakowaniu
przeznaczonym dla tego typu wyrobu w temperaturze od +5°C do +25°C, przez okres 24 miesiecy, od daty wyprodukowania.

Opakowanie:

Wiadro 2,51 oraz 101.

Recykling odpadoéw:

Tylko oprézniony pojemnik nadaje sie do recyklingu. Kod odpadu nr: 08 01 12 (odpady z farb i lakieréw).

W kontakcie ze skéra: farbe natychmiast sptuka¢ wodg i mydtem. W wypadku przedtuzajgcego sie podraznienia skdry skonsultowaé sie
z lekarzem. W kontakcie z oczami: przez kilka minut ptukaé oczy z odchylong powieka pod biezagcg woda. Skonsultowaé sie z lekarzem.
W przypadku spozycia: nie wywotywaé wymiotéw. Wyptukaé usta woda. Natychmiast skontaktowac¢ sie z lekarzem — pokazaé opakowanie lub
etykiete lekarzowi. Chroni¢ przed dzie¢mi. Wszelkie dane zawarte sg w Karcie Charakterystyki. Przedstawione powyzej informacje uzyskano
w wyniku préb i doswiadczen praktycznych. Zalecamy wykonanie préb zastosowania produktu w miejscu aplikacji. Zastrzegamy sobie prawo
dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

Dane techniczne:

spoiwo:

kopolimery akrylu

gestosc:

baza 1: ok. 1,50 g/cm?® zawarto$¢ czesci statych ok. 50%
baza 3: ok. 1,45 g/cm?® zawarto$¢ czesci statych ok. 50%

klasa odpornosci na szorowanie:
wg normy EN 13300

1

zawarto$¢ LZO:

Kat. A/a. Dopuszczalna zawarto$¢ LZO od 2010 r. — 30 g/I. Produkt zawiera ponizej 30 g/I
LZO

baza 1: minimum 2 warstwy

ilos¢ warstw: baza 3: minimum 2 warstwy, w zaleznosci od koloru farby (patrz. przygotowanie podtoza
intensywne kolory)
kolor: bazal: biaty lub do barwienia Color Select
’ baza3: transparent, wytacznie do barwienia Color Select
potysk: Matowa
wielkos$¢ ziarna: <100 pm

czas schniecia:

w temperaturze 20°C + 2°C oraz 65% wilgotnosci wzglednej powietrza kolejng warstwe
mozna naktadaé po ok 2 godzinach po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy

temperatura stosowania:

+5°C do +25°C

zuzycie:

ok 110ml/m? w zalezno$ci od rodzaju podtoza przy jednokrotnym malowaniu, zuzycie
farby zalezy od rodzaju podtoza, sposobu aplikacji, warunkéw temperaturowych oraz
wilgotnosciowych podczas naktadania powtoki malarskiej.

przechowywanie:

chroni¢ przed mrozem i nastonecznieniem, przechowywac i przewozi¢ w fabrycznie
zamknietych opakowaniu przeznaczonym dla tego typu wyrobu w temperaturze od +5°C
do +25°C, przez okres 24 miesiecy od daty wyprodukowania.

opakowanie:

251,10l

Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza.
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marka firmy sievert £

EUH208 - Zawiera mase poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Moze powodowa¢
wystapienie reakciji alergicznej.

Stan: marzec 2020
Wraz z ukazaniem sie niniejszej instrukcji technicznej, tracg waznos$¢ instrukcje poprzednie

Szersze informacje mozna uzyskac:
Sievert Polska Spétka z o.0.

ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin

tel. 71/39272 20

info@sievert.pl

sievert.pl
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